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UL94 

Caoutchouc micro-cellulaire 

Micro-cellular rubber 

Feinporiges Zellgummi 
CNA 

 

 

Spécification 

Specification 

Spezifikation 

UL 94 Vertical Burning Test ; V-0, V-1 or V-2 

 

 

Epaisseur 

Thickness 

Dicke 

Classification 

Classification 

Klasse 

 < 0,7 mm 

non classé 

non classified 

nicht klassiert 

 ≥ 0,7 mm UL94 V-0 

 

 

Spécification 

Specification 

Spezifikation 

UL 94 Horizontal Burning Foamed Material Test; HBF, HF-1 or HF-2 

 

 

Epaisseur 

Thickness 

Dicke 

Classification 

Classification 

Klasse 

 

 < 2,0 mm 

non classé 

non classified 

nicht klassiert 

 ≥ 2,0 mm UL94 HF-1 

 

 


